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Die Bewehrung wird schlaff eingebaut und
iibernimmt erst nach dem Ausschalen,
durch die Durchbiegung des Balkens,
Biegezugkriifte.

Die Zugfaser verldngert sich, der
Druckbereich verkirzt sich.

BELAS TUNG

I / | A J Bei hoherer Ausnutzung des Stahles reifit
Durchbiegung,:i\ — —JE——R—dt— —= der Beton, er wechselt vom Zustand |
Verformung ~F Lr (ungerissen) zum Zustand Il (gerissen).
fAufleger Bewehrung Zusfaser Beton gerissen Es entsteht eine stirkere Verformung.
Spannungsverteilung Spannungsverteilung Zuerst wird der Spannstahl gespannt,
ohne Biegung mit_Biegebeanspruchung gedehnt. Dann wird der Bauteil betoniert.
Erst nach dem Erhdrten des Betons
| ;6 9 Presse yird der Spannstahl entspannt.
___5 _______________ r mochte sich wieder zusammenziehen|
\ Dadurch entsteht bei mittiger Anordnung
des Stahles eine gleichmdRige Druckspannung

im Betfon. Spitere Biegezugspannungen
werden Uberdriickt.

!
Spannstahl mit Verbund = einbetoniert Starker Unterbau

Ankerplatte, fester Anker

Lose Spannkobel werden in Hillrohren,

Durch das Spannen driickt das Spannkabel hier nach oben Prgliste Ankerplatten an den Enden,

_ _ N e den Momentenlinien folgend, verleqt.
W Nach dem Befonieren und Erhtirten
des Betons wird der Spannstohl gespannt.

N Dadurch enfstehen Krafte die der
o Spannstehl in Hillrohr A Belastung entgegenwirken.
Der Boutfeil hebt sich aus der Schalung.

Vorteile vorgespannter Systeme:

¢ Niedrigere Konstruktionshohen, schlonkere Biegebouteile. Dies bedeutet ouch weniger Gewicht, kleinere GeschoBRhihen
Ersparnisse beim Baugrubenaushub usw.

¢ Geringe Durchbiegungen, weniger Risse als bei schlaffer Bewehrung. Damit verbunden eine grdfere
Dichtheit gegeniiber Wuasser.

¢ GroBere Stiitzweiten sind mit schlanken Bauteilen (diinnen Decken) maaglich.

¢ Ebene Deckenuntersicht.

Nachteile vorgespannter Systeme:

¢ Hgherer Aufwand durch den Einbau und das Spannen des
Spannstahles. Es werden zusdtzliche Arbeitsgdnge
erforderlich und man muss immer warten bis der Beton
eine entsprechende Festigkeit hat.

¢ Nochtrdgliche Durchbriiche sind nur mehr mit hohem
Aufwand moglich, denn es diirfen keine Spannkabel
obgeschnitten werden.

¢ Ankerkopfe missen beim Vorspannen cohne Verbund
nachtridglich vergossen werden und sind aonfillig
gegeniiber Rost.

Anwendung vorgespannter Systeme:

Briicken mit groferen Spannweiten, Fertigteile,
Flachdecken, Behdlterbau, . . . . .
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Einbou des Spannankers zwischen der schlaffen Be

w.
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Mit einer Presse werden die Spannkabel gespannt
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